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  چكيده
 .ستا قابض اثر تانن داراي طعم تلخ و .ها وجود دارد درماني پوست درختان بيشتر مربوط به تانني است كه درآن تاهمي: مقدمه

 در. شود مي ها تنگي اين سلول  باعث جمع شدن و،حيواني قرار گيرد نسوج انساني يا يا ها روي بافت يعني هرگاه اين ماده بر
  .شود ل استفاده ميس  اخلاط خوني و،ها  خونروي، عوارض پوستي،هاي دستگاه گوارش معالجه بيماري  خاصيت دراين ازپزشكي 
  . ندشد بررسي 5و گردو 4توسكا ،3، ممرز2، راش1در اين بررسي ميزان تانن پوست درختان جنگلي نظير بلوط :هدف

گيري شدند و از طريق   اندازهTAPPI ها برطبق استاندارد يك از گونه درصد كلي مواد استخراجي پوست هر :روش بررسي
چنين براي محاسبه تانن نيز از روش  هم. و كورث تركيبات فنولي پوست استخراج شدندرسوب جزء به جزء مطابق طرح كالبرگ 

  .تانوفرم استفاده شده است
 و 9/17، 2/23، 8/29ممرز و راش به ترتيب  توسكا، بلوط، دهد كه كل مواد استخراجي پوست درختان گردو، نتايج نشان مي :نتايج

 .درصد تانن و مابقي آن مواد غيرتانني است 7 و 25/8 ، 5/7، 5/10، 14به ترتيب  درصد وزن پوست است كه از اين مقادير 8/16
از طريق  .دست آمده استه  درصد ب14 و 9/12، 6/13، 2/21، 3/26هاي مذكور به ترتيب  چنين درصد تركيبات فنولي براي گونه هم

  . از نظر كمي محاسبه شدندها و فلاونوييدها شناسايي و فلوباتانن ها، دهي جزء به جزء فلوبافن رسوب
 درصد آن تانن 14 تا 7 درصد است كه 30 تا 17هاي مورد بررسي بين   ميزان درصد مواد استخراجي گونهطوركليه ب: گيري نتيجه
 كه ،ندهست ها و فلاونوييدها ها، فلوباتانن فلوبافن ها شامل تانن .كمترين مقدار از آن راش و بيشترين مقدار به گردو تعلق دارد .است

  .كاربرد درماني و صنعتي دارند
  

 فلاونوييدها ها، فلوباتانن ها، روش تانوفرم، فلوبافن گردو، توسكا، ممرز، راش، تانن، بلوط، :واژگان گل

                                           
1 Quercus castanifolia     2 Fagus orientalis 
3 Carpinus betulus      4 Alnus subcordata 
5 Juglans regia 
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  ، اولم، دوره تهشفصلنامه گياهان دارويي، سال 
  1387 زمستانم، هشتبيست و  شماره مسلسل

 

...گيري تانن پوست درختان  اندازه  

 

  مقدمه
 طبي و در گذشته از پوست درختان جنگلي در امور

 پوست اكثر درختان داراي تانن .كردند دارويي استفاده مي
ترين موادي  اده را بايد يكي از شاخص كه اين ماست

 اين ماده مهم گياهي .دانست كه در عالم گياهي وجود دارد
وجود ه رسوب دادن آلبومين و ب داراي خواص مختلفي نظير

ها جهت جلوگيري از  آورنده پوشش محافظ براي بافت
عمل آمده ه هاي ب طبق بررسي .عفوني شدن است

ند و باعث التيام  هستموثرهاي تانني در درمان سل  فرآورده
ها جلوگيري  شوند و مانند سدي از نفوذ ميكروب ها مي زخم
هاي مسن بلوط در دباغي استفاده  از پوست شاخه. كنند مي
هاي  پوست بلوط پادزهر خوبي براي مسموميت .شود مي

به عنوان داروي قابض  فلزات است و يدها ويلكالوآناشي از 
اخلاط  ها، ا مانند خونريزيه در رفع بسياري از بيماري

نرمي استخوان و غيره كاربرد  سل، ترشح غيرطبيعي، خوني،
اي به  پوست درخت گردو علاوه بر تانن داراي ماده .دارد

 .شود مصرف مي بر  كه به عنوان صفرااستنديس  نام ژوگلا
 به عنوان سابقاً .بر دارد تب قابض و پوست گونه راش اثر

 جهت درمان رماتيسم، است وشده  مصرف مي اشتهاآور
 اخير هاي سالهاي پوستي ديرعلاج تا  نقرس و بيماري

ممرز به علت  پوست درختان توسكا و .مصرف داشته است
داشتن تانن اثر قابض دارند و به صورت غرغره جهت رفع 

. بر دارند ند و اثر مقوي و تبشو درد گلو استفاده مي
روي پوست   بر1958 تا 1955هاي  محققان انگليسي در سال

هايي انجام داده و گزارش  درختان به عنوان منبع تانن بررسي
  درصد،1چوب بلوط   درصد،13اند كه پوست بلوط  كرده

  چوب شاه بلوط  درصد و 2/15پوست شاه بلوط 
 درصد 7/6پوست غان   درصد،3/6 درصد، پوست فندق 4/5

  .]1،2،3 [ درصد تانن دارند7/16و پوست هملوك غربي 
 2روي پوست بلوط بر) 1986(  و همكاران1نيشيمورا

تحقيق انجام دادند و به اين نتيجه رسيدند كه پوست بلوط 
هاي  ست كه شامل تانن  اها فنول اي از پلي مخلوط پيچيده

  ها گالوتانن  ترين آن  كه مهمهيدروليز شدني و كندانسه است
  

                                           
1 Nishimura     2 Q. stenophylla makina 

  

بر روي ) 1359( ايران متوسليان در .]4[هستند و الاژي تانن 
 انجام داده كه در آن مقدار اسيد هايي بررسيدرخت بلوط 

 درصد 20 تا 15هاي جوان را  كويرسي تانيك پوست شاخه
 حداكثر) 1382( نژاد وهمكاران مسعودي. ]5 [گزارش كرده است

  .]6 [ درصد گزارش كردند7/9را  1غلظت تانن ميوه بلوط
 ها، فلوبافن( يگيري تركيبات فنول هدف از اين بررسي اندازه

طور كلي مقدار تانن پوست درختان ه و ب )يدهايو فلاونو ها فلوباتانن
  .راش و گردو است ممرز، راش، جنگلي نظير بلوط،

  
  ها روش مواد و

  آوري پوست جمع
منطقه چفرود جنگل شفارود و جنگل نكا  دو برداري از نمونه

رود و  ممرز و توسكا از جنگل شفا سه نمونه راش، .صورت گرفت
كه   با توجه به اين .برداري شد گونه بلوط و گردو از جنگل نكا نمونه

برداري پوست از درخت  هاي قطري مختلف و ارتفاع نمونه گروه
نتيجه  در .تاثير چنداني روي درصد كلي مواد استخراجي ندارد

برداري  متر براي نمونه  سانتي30 - 40هاي قطري  درختاني با گروه
 كيلوگرم 3 - 5فاصله يك متري از كنده مقدار   درو انتخاب شدند

  .دشسازي به آزمايشگاه منتقل  پوست تهيه و به منظور آماده
  

 گيري پوست عصاره
و  T204هاي  نامه ينيطبق آ درصد كلي مواد استخراجي بر

T264  استانداردTAPPIاين روش مواد  در]. 7 [گيري شد  اندازه
 گرم آرد پوست 10انتخاب استخراجي پوست هرگونه درختي با 

 و 95الكل  سي حلال طي سه مرحله حلال الكل بنزن،  سي250و 
  .شرايط رفلاكس استخراج شد آب در

  
  تفكيك تركيبات فنولي پوست

به منظور تفكيك تركيبات فنولي پوست از روش 
به جزء مطابق طرح كالبرگ و كورث  سازي جزء رسوب

   پس از مخلوط 1 ه شمار مطابق شكل].8 [استفاده شده است
  

                                           
1 Quercus belangri brantii 
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   و همكارتركمن

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ]1 [دهد طرح كالبرگ و كورث را نشان مي -1شماره شكل 
  

هاي آب و الكل و تبخير  مواد استخراج شده با حلالكردن 
حلال توسط دستگاه تقطير در خلا اين مواد در داخل آب 
مقطر حل شد كه در داخل آب دو فاز محلول و نامحلول را 

ها در  پس از جداسازي اين مواد و حل نمودن آنتشكيل داد 
  .دشخشك و توزين  حلال اتر تركيبات فنولي را جداسازي،

توانند  براي تعيين مواد فنولي موجود در عصاره كه مي
يد تركيب شوند از روش تانوفرم استفاده شده ئبا فرم آلد

هاي تانني مورد  طور خاصي براي عصارهه اين روش ب .است
اساس اين  .ها طراحي شده است در تهيه چسباستفاده 

  .هاي واكنشي به روش وزني است هروش تعيين فرآورد
    درصد و37 محلول فرمالين ml 10در اين روش 

ml 5 درصد به 38 اسيد كلريدريك ml 50  محلول
   درصد اضافه شده و به مدت 4/0استخراجي با غلظت 

اد جامد به مو.  دقيقه در شرايط رفلاكس قرار داده شد30

 استخراج تركيبات مختلف فنولي از پوست

 )بنزن و اتر هاي هگزان،پوست پس از استخراج مواد با حلال(

استخراج با آب

الكلتخراج بااس

 پوست بدون مواد استخراجيالكلمواد محلول استخراج شده توسط آب و

تبخير كل حلال

اضافه كردن آب

آبمحلول درناموادآبمواد محلول در

استخراج با اتر استخراج با اتر

د نامحلولموامواد نامحلول مواد محلول محلولمواد

يدهايفلاونو يدهايفلاونو هافلوبافنهافلوباتانن
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  ، اولم، دوره تهشفصلنامه گياهان دارويي، سال 
  1387 زمستانم، هشتبيست و  شماره مسلسل

 

...گيري تانن پوست درختان  اندازه  

 

وسيله كاغذ صافي از محلول جداسازي شده و پس از 
گراد  درجه سانتي 105 شستشو با آب مقطر در درجه حرارت

تركيبات فنولي با استفاده از فرمول زير . خشك و توزين شد
  :]9 [دشمحاسبه 
Sy=      درصد تركيبات فنوليSy (%) = A/B ×100  
A=  گرم(وزن خشك ماده جامد(  
B=  خشك ماده استخراجي موجود در وزنml 50 

  . درصد4/0محلول با غلظت 
در اين بررسي با استفاده از واكنش بين فنول و فرم آلدييد و 

اي به دست آمده كه به صورت   فرم آلدييد رابطه- رسوب فنول
با قرار دادن مقدار . معادله و منحني رگرسيون نشان داده شده است

در معادله، ) عدد رسوب فرم آلدييد( تانن فرم آلدييد رسوب كرده
  .دست آمده استه مقدار تانن خالص ب

  

  نتايج
گيري درصد كلي مواد استخراجي  نتايج حاصل از اندازه

 1  شمارههاي مورد بررسي در جدول يك از گونه پوست هر
  .مندرج است

تركيبات فنولي قسمت عمده مواد استخراجي پوست را 
توان  كه مي )درصد 70 -  80( دهند به خود اختصاص مي

 ها، فلوبافن ها، ها را به سه دسته كلي فلوباتانن آن
اين تركيبات از طريق رسوب  .بندي كرد يدها تقسيميفلاونو

دست آمده است كه ه ها ب يك از گونه جزء به جزء براي هر
  . ثبت شده است2  شمارهها در جدول مقادير آن

 - رسوب فنوليد و يطريق واكنش بين فنول و فرم آلد از
صورت ه دست آمده كه به اي ب  رابطهpH = 1يد در يفرم آلد

 نشان داده 1  شمارهمعادله و منحني رگرسيون در نمودار
واكنش آن با  با توجه به ساختمان فنولي تانن و .شده است
 اسيدي از اين معادله جهت pHيد و رسوب در يفرم آلد

 3  شمارهدولتعيين مقدار تانن استفاده شده است كه در ج
  .مندرج است

پوست به دو بخش مواد تانني و مواد استخراجي 
شوند كه با توجه به درصد تانن  بندي مي تانني تقسيمغير

ها نسبت به پوست خشك در  مواد استخراجي مقادير آن
  . درج شده است4  شمارهجدول

  

 بحث
توان دريافت كه بيشترين   مي1 شماره با توجه به جدول

هاي مورد بررسي به  بين گونه استخراجي درميزان ماده 
 ) درصد25/23 و 8/29(ترتيب از آن پوست گردو و بلوط 

دهد   نشان مي2  شمارهمورد تركيبات فنولي جدول در .است
ها و كمترين  كه بيشترين مقدار اين تركيبات را فلوباتانن

ها نيز  دهند كه در بين گونه يدها تشكيل مييمقدار را فلاونو
  به ترتيب ( ين مقدار فلوباتانن از آن گردو و بلوطبيشتر

) درصد 7( كمترين مقدار از آن توسكا و)  درصد4/14 و 15
  .است

  
  

   درصد كل مواد استخراجي پوست پنج گونه از درختان پهن برگ ايران-1جدول شماره 
  راش  ممرز  توسكا  بلوط  گردو  گونه

  7/16  83/16  9/17  25/23  8/29  درصد كلي مواد استخراجي
  

   درصد تركيبات فنولي پوست-2جدول شماره 
  يدهايفلاونو  ها فلوبافن  ها فلوباتانن  تركيبات فنولي  گونه
  2  5/8  15  3/26  گردو
  2  5/4  4/14  2/21  بلوط
  4/1  1/5  7  6/13  توسكا
  6/1  5/2  2/8  9/12  ممرز
  4/1  5/2  3/9  14  راش
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   و همكارتركمن

 

  

Y= 0.075+0.8X   
0.4<X<1 gr r2=0.99
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  يدي فرم آلد-  منحني رگرسيون بين فنول و رزين فنول-1 شمارهنمودار 
  

  )اساس وزن خشك بر( هاي چند گونه پهن برگ درصد تانن و پلي فنول -3جدول شماره 
  پوست  رسوب تانن فرم آلدييد  مواد غير تانني  پودرتانن  جامد محلول مواد

  درصد) گرم( مقدار  درصد) گرم( مقدار  درصد) گرم( مقدار  درصد) گرم( مقدار
  54  24/1  5/53  23/1  5/46  07/1  23  3/2  گردو
  52  96/0  6/54  01/1  2/45  84/0  5/18  85/1  بلوط
  43  45/0  58  605/0  42  435/0  4/10  04/1  توسكا
  52  54/0  51  53/0  49  51/0  4/10  04/1  ممرز
  44  48/0  58  63/0  42  46/0  9/10  09/1  راش

  
  

  ها ر تانني پوست هريك از گونه درصد مواد تانني و غي-4جدول شماره 
  راش  ممرز  توسكا  بلوط  گردو  گونه

  01/7  25/8  52/7  51/10  86/13  مواد تاننيدرصد 
  69/6  58/8  38/10  74/12  94/15  مواد غير تاننيدرصد 

  
هاي ساده از قبيل  ها مخلوطي از فنول فلوباتانن

پيروگالول و الاژيك اسيد و استر قندها به ويژه گلوكز و 
ليك اسيد و دي گاليك اسيد هستند كه تا حدودي به گا

يد ي فرم آلد-  هاي فنول عنوان جايگزين فنول در توليد رزين
ها، بيشترين مقدار از  در مورد فلوبافن]. 10[رود  به كار مي

)  درصد5/4 و 1/5، 8/5به ترتيب (آن گردو، توسكا و بلوط 
. تاس)  درصد5/2(و كمترين مقدار از آن ممرز و راش 

ها و نيز در دباغي به كار  ها و رزين ها در تهيه چسب فلوبافن

روند و داراي ارزش اقتصادي هستند روشي كه براي  مي
تعيين مقدار مواد عمل آورنده چرم در عصاره استفاده 

 اين روش براي تعيين . روش گرد پوست نام دارد،دشو مي
 ،كنند درصدي از عصاره كه در دباغي چرم شركت مي

ها  حي شده است كه يك روش قديمي براي نعيين تاننطرا
اين روش در اثر تماس  در. هاي دباغي است در عصاره

مقدار مشخصي از عصاره با پوست مقدار تانن جذب و 
تثبيت شده برحسب مقدار عصاره تانني اوليه محاسبه 

 )گرم(آلدييدفنول فرم

ول 
فن

)
 )گرم
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  ، اولم، دوره تهشفصلنامه گياهان دارويي، سال 
  1387 زمستانم، هشتبيست و  شماره مسلسل

 

...گيري تانن پوست درختان  اندازه  

 

هاي توليد عصاره در سراسر جهان هر  تمام كارخانه .شود مي
  آزمايند و  را با روش گرد پوست ميعصاره توليد شده 

  

  .كنند درصد تانن آن را تعيين مي
ها ديده  اختلاف چنداني در بين گونه يدها،يمورد فلاونودر 

 مقدار تانن پوست هريك از 1  شمارهبا توجه به نمودار .شود نمي
دست آمده است ه بY= 0/075+0/8X ها از طريق معادله  گونه

 رسوب تركيبات فنولي با فرم مقدار Xكه در اين معادله 
   .كند  مقدار تانن را مشخص ميYدهد و  يد را نشان مييآلد

 مقدار تانن ،شود  ديده مي3شماره طور كه در جدول  همان
 درصد است كه كمتر از 50 تا 40خالص پهن برگان مذكور 
در . ]2[است )  درصد60تا  50( تانن خالص سوزني برگان

قندها و ( ها رتانني آنصورتي كه مقدار مواد غي
  ).4 شماره جدول( بيشتر است) ها هيدروكربن
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